
  

Antworten

Mein Lack wird stumpf und craquelliert!
  

Vermutlich haben Sie einen sehr weichen, termoplastischen Lack, der wahrscheinlich auf Ölbasis
hergestellt wurde. Stumpf wird er überall dort, wo das Instrument mit der Körperwärme in Berührung
kommt. "Gefährlich" sind außerdem Sonneneinstrahlung und Heizkörper, deren Wärme dazu führen kann,
dass Stoffteilchen des Etuis oder der Kleidung sich im Lack abdrücken oder sogar mit diesem verkleben.
Eine dauerhafte Abhilfe lässt sich hier vermutlich nicht herstellen, es sei denn, der Lack ist noch relativ
neu und  nicht durchgetrocknet. Gegen die stumpfen Stellen hilft das Auspolieren des Lackes durch einen
Geigenbauer.
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